Average material composition of small home appliances
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Microwaves ?.ther small Food processing Hot water Vacuum cleaner Personal care
ousehold

2,8% 2,9% 10,2% 0,0% 34,5% 4,7%
Aluminum 6,3% 0,2% 0,3% 0,0% 4,8% 3,1%
Concrete 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Copper 52% 3,2% 1,0% 3,0% 5,6% 4,6%
Electronics 1,3% 7.4% 0,2% 0,0% 0,0% 8,8%
Glass 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Polystyrene 0,0% 1,3% 14,5% 0,0% 0,0% 0,2%
Polyamide 0,2% 0,4% 2,8% 0,0% 0,0% 31,1%
Polycarbonate 2,9% 0,7% 0,1% 0,4% 0,0% /,6%
Polyethylene 0,1% 25,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,6% 3,9% 8,3% 63,1% 16,3% 1,0%
Polyurethane Foam 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Polyvinyl Chloride 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 1,5%
Stainless Steel 21,9% 29,7% 0,0% 0,0% 13,6% 1,4%
Steel 38,6% 2,6% 59,2% 25,4% 0,0% 14,1%
Other Plastics 7,6% 0,0% 0,9% 1,4% 11,5% 0,0%

4,1% 22,1% 2,4% 6,6% 7,4% 21,7%

Source: Sofies calculations based on APPLIA Members data



